
Gesamtbewertung

Hinweis
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER  1704516    
GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 05.10.2023
Datum Probenentnahme 29.09.2023
Datum letzter Ölwechsel -
Nachfüllmenge seit Wechsel -
Laufzeit seit Wechsel -
Laufzeit gesamt -
Öl gewechselt Ja

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 3
mg/kgCrChrom 0
mg/kgSnZinn 8
mg/kgAlAluminium 1
mg/kgNiNickel 0
mg/kgCuKupfer 90
mg/kgPbBlei 1
mg/kgMoMolybdän 0
mg/kgMnMangan 0

-PQ-Index < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 2
mg/kgKKalium 1
mg/kgNaNatrium 4
mg/kgWWolfram 34
mg/kgCoKobalt 1

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 100°C 2.47
-Viskositätsindex 89
A/cmOxidation -

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 1
mg/kgMgMagnesium 0
mg/kgBBor 5017
mg/kgZnZink 7
mg/kgPPhosphor 60
mg/kgBaBarium 0

ZUSATZTESTE
kg/m³Dichte 15°C 1079
-pH-Wert 7.3
°CSiedepunkt 233.0

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Kupfer ist deutlich erhöht. Die übrigen ermittelten Werte weisen auf eine glykolbasische Bremsflüssigkeit gemäß DOT-4 oder DOT-5.1 
hin. Ihren Angaben zufolge wurde das Medium bereits gewechselt.
Dipl.-Ing. Andy Böhme (CLS)

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen

Neue Probe senden

Beispielbericht
Analysenumfang: Analysenset 8HB
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Probenbezeichnung Bremsflüssigkeit

 1704516Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Maschinentyp: ML 250

Hersteller: Mercedes Benz


